10. rstrinn

4 9% alkohol

Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og
navnet ender pa —ol.. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert
molekyl. Lasningen som brukes i denne aktiviteten inneholder 4 % polyetenol. Vi skal se
hva som skjer med Igsningen nar vi tilsetter litt borakslgsning. Fargen er bare til pynt”.

Innhold Sikkerhet
1 beger med lokk

1 farget polyetenol-lgsning Ingen tiltak
1 borakslgsning (fargelgs)

1 rgrepinne

1 tarkepapir

Gjennomfgring

. Beskriv de to lgsningene, legg spesielt merke til
"konsistensen”.

Tem begge lgsningene ned i smgrboksen og
bland de to lgsningene godt. Hvilke forandringer
ser du?

. Undersgk om det gar an & temme klumpen ut av
boksen. Veer talmodig.

3. Trill klumpen til en kule. Legg den pa bordet og
observer hva som skjer
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Resultat

Hva har skjedd med konsistensen pa lgsningene?

Har det skjedd en kjemisk reaksjon?

Er blandingen du laget, et nytt stoff?

Er det en lgsning? Er det en vaeske?

Konklusjon
Hva far vi nar vi blander en 4 % lgsning av polyetenol med en 4 % lgsning av boraks?

Rydding
Sorter avfallet og legg det i riktige avfallsdunker:
« gjenbruk: Legg slimet i boksen, sett pa lokket og ta det med hjem, eller kast det
som restavfall

o plastemballasje: Tomme rengjorte rer, rerepinne og pose.
o restavfall: Eventuelt slimet.
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